Elewacja- Wskazéwki montazu

Drewno Shou Sugi Ban jest produkowane gtéwnie z drzew iglastych pozyskiwanych w sposéb zrownowazony,
szybko rosnacych przy uzyciu nietoksycznego procesu wypalania. Rezultatem jest odporny i piekny materiat o

lepszych wtasciwosciach wytrzymatosciowych.

Zanim przystapisz do instalacji sprawdZ czy deski, ktore wybrates spetniajg twoje oczekiwania co do profilu,
rozmiarow i rodzaju wykonczenia. Jesli zauwazysz uszkodzenia lub inne wady, skontaktuj sie z nami

natychmiast. Rozpoczecie montazu oznacza akceptacje stanu technicznego i wygladu materiatu.

Przed montazem elewacji drewnianej, zalecamy sprawdzenie, czy miejscowe przepisy budowlane nie zawieraja
jakich$ szczegolnych wymagan lub ograniczen. Schematy i instrukcje podane w tym przewodniku stuzg wytgcznie
celom ilustracyjnym i nie majg zastepowac¢ wsparcia uprawnionego specjalisty. Wszelki montaz lub stosowanie
produktéw Shou Sugi Ban musi by¢ zgodne ze wszelkimi miejscowymi rozporzadzeniami dotyczgcymi warunkow

zabudowy i/lub budowlanymi.

Aklimatyzacja i przechowywanie:

Drewniane deski elewacyjne, jako materiat w 100% naturalny i higroskopijny, reagujg na zmieniajgce sie warunki
otoczenia, co w efekcie przektada sie na ich prace w zakresie zmiany swoich wymiaréw wraz ze wzrostem lub
spadkiem wilgotnosci powietrza. Aklimatyzacja desek umozliwi osiggniecie réwnowagi higroskopijnej z otoczeniem
dlatego przed utozeniem na elewacji powinno sie przechowywac¢ przez co najmniej kilka dni w suchym,
przewiewnym i zadaszonym miejscu, utozone poziomo w odlegtosci nie mniejszej niz 20cm od gruntu. Aklimatyzacja

jest szczegolnie wazna w okresie nadmiernej suszy i wilgoci.

*Deski elewacyjne Shou Sugi Ban maja wilgotnosc 12-18 %.




Montaz

(Montaz elewacji nalezy wykonac przy dobrej pogodzie, gdy drewno i $ciany sg suche)

Montaz elewacji z drewna zardwno dla stolarza, ciesli jak i dla wprawnego majsterkowicza jest catkiem prosta
czynnoscig. Nalezy jednakze zamowic¢ u projektanta lub architekta doktadny projekt konstrukcji nosnej (rusztu),
warstwy izolacyjnej i koncowy projekt elewacji wtgcznie ze wszystkimi szczegdtami. Przy projektowaniu elewac]i
nalezy uwzgledni¢ naddatek materiatu na przyciecia(10-15%). Elewacja z drewna jest narazona na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, takich jak, silny wiatr, zmiany wilgotnosci powietrza i opady. Zachowanie prawidtowej
odlegtosci od gruntu (30cm), kata nachylenia parapetow, obrobki okien czy wysuniety dach sg podstawowymi
sprawami, o ktorych nalezy pamieta¢ podczas prac instalacyjnych. Drewno Shou Sugi Ban nadaje sie do
standardowych typow oktadzin, instalator powinien stosowac sie do tych samych zalecen dotyczgcych instalacji, jak
w przypadku tradycyjnej oktadziny drewnianej, nie wymagajacej specjalnych elementéw ani narzedzi. Tylko
odpowiednio zaprojektowana i dobrze zamontowana elewacja z drewna bedzie odporna na dziatanie czynnikow

zewnetrznych w przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzen estetycznych i funkcjonalny.

Konstrukcja nosna:

Elewacje drewniang mozna mocowac do $ciany konstrukcyjnej kazdego rodzaju. Robi sie to za posrednictwem rusztu
drewnianego. Do konstrukcji rusztu pod elewacje drewniang stosuje sie taty z tego samego gatunku drewna co deski

elewacyjne lub o zblizonych wtasciwosciach. Ruszt drewniany powinien by¢ suchy i doktadnie zaimpregnowany.

taty montuje sie zawsze pod katem 90° w stosunku do

desek elewacyjnych. Jesli podczas montazu zastosowano

B I rowniez kontrtate, woéwczas to kontrtata musi byc¢
zamontowana pod katem 90° w stosunku do deski
elewacyjnej. Odstep miedzy tatami powinien wynosi¢ od
folia 40 cm do 60 cm.

wiatroizolacyjna

Montaz rozpoczynamy od dotu piorem do gory, tak aby

umozliwié¢ swobodne sptywanie wody.

ruszt

elewacja drewniana

Zaimpregnowany
drewniany legar

W przypadku oktadzin pionowych najlepsza praktyka

jest zastosowanie podwodjnego rusztu, w ktorym
Warstwa izolacji
poziome kontr taty nosne mocowane sg na pionowych
Kontrtata sfazowana (15 stopni)
umozliwi swobodne sptynigcie

tatach. Listwy poziome powinny by¢ sfazowane u gory, o
wody

wrzucajgc wode do wneki. Jezeli stosowane sg tylko

poziome listwy nosne, nalezy podja¢ dodatkowe

Folia wiatroizolacyjna




srodki w celu zapewnienia wystarczajgcej wentylacji np. przez wycinanie rowkdéw w listwach Iub tworzenie
przerw w listwach w regularnych odstepach. W tym przypadku korzystne jest, jezeli listwy poziome sg

sfazowane na gornej krawedzi, aby zrzuci¢ wszelkg wode na zewnatrz.

Zabezpieczenie przed wilgocia:

Izolacja pod elewacje drewniang moze by¢ zrobiona z kazdego dostepnego materiatu izolacyjnego. Izolacje nalezy
zabezpieczy¢ membrang wodo- i wiatroszczelna ,ktéra ochroni przed wilgocig z zewnatrz, ale jednoczesnie umozliwi

odparowanie wody, ktéra znalazta sie wewnatrz.

Pomiedzy deska a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje
powietrza. Sama pustka powietrzna réwniez stanowi izolacje domu. W dolnej i gornej czesci elewacji nalezy
pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi¢. Miejsca wlotow i

wylotow powietrza nalezy ostoni¢ siatkami chronigcymi przed owadami i gryzoniami.

Miedzy poziomymi fragmentami elewacji wykonanymi z drewna Estapionai

i innych materiatdw mozna stosowac okapniki z blachy, ktore

Folia wiatroizolacyjna zachodzaca
na obrobke blacharska
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Siatka przeciw insektom
zawilgocenie.  Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
zabezpieczenia desek w okolicach otwordw okiennych i

parapetow oraz w narozach. Odlegtosc pierwszej od ziemi deski

elewacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zapewnia to S
ochrone drewna m.in. przed odpryskujgcg od podtoza woda

deszczowa.

Obciete krawedzie desek muszg zosta¢ zaimpregnowane, poniewaz przez nie wnika najszybciej wilgoc.

Profile elewacyjne bez pidra i wpustu mozna montowac rowniez na dwa

sposoby, za pomocg specjalnych, nierdzewnych klamer mocujacych,

>
ktore przykreca sie z tylnej strony do profilu, dwoma wkretami i przez 50 nﬂm <600 mm L
szczeline miedzy profilami mocuje sie na ruszcie (niewidoczny sposob E—\:‘ 1 /l
-
mocowania, efektywny, ale drogi) Wzdtuz szerokosci deski jednym lub £
dwoma wkretami ze stali nierdzewnej (najlepiej o wysokiej klasie - g . .
AT

wytrzymatosci).

Miejsca, w ktorych wkrecamy wkret nalezy uprzednio lekko nawierci¢ lub zastosowaé wkrety samowiercgce aby
zapobiec peknieciu deski. Gtéwka wkretu powinna by¢ zlicowana z ptaszczyzng deski. Wkrety nalezy wkreca¢ w
odpowiedniej odlegtosci od konca deski, tak aby nie spowodowaé pekniecia deski, bezpieczna odlegtos¢ wynosi 5-10

cm. Jezeli trzeba zamocowac blisko konca, otwory muszg by¢ wstepnie nawiercone.



Przy tym (tzw. widocznym) montazu nalezy zadbac o to, aby wszystkie wkrety byly umieszczone rowno. Dzieki czemu
elewacja bedzie dobrze wygladata takze od strony estetycznej. Narozniki elewacji mozna wykonaé na dwa sposoby

bez uzycia listwy maskujacej:

5-10 mm\\

5-10 mm
LU

W drugim przypadku deski lub profile elewacyjne sg przyciete do siebie pod katem 45 stopni, ale sie nie stykaja,
zostawia sie miedzy nimi réwng szczeline o szerokosci okoto 5-10 mm, aby po deszczu koncowe krawedzie szybko
wyschty. Zaletg jest dtuga Zzywotnos¢ — metoda coraz czesciej stosowana i lubiana, gdyz nie wymaga zbednych

maskownic.

Materiaty montazowe:

Przy stosowaniu tgcznikéw (wkretow) i okué metalowych istotne jest uzywanie materiatéw o podwyzszonej
odpornosci na korozje i unikanie takich rodzajow stali, ktére wchodzg w reakcje barwne ze sktadnikami drewna. W

wyniku kontaktu z nimi drewno w sposdb trwaty moze sie przebarwic.

Zarowno do przymocowania legaréw do Sciany jak i do przymocowania wtasciwych desek elewacyjnych nalezy
uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkdw lub wkretow ($rub). W przypadku legarow zalezy to od
rodzaju podtoza. Do mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowac¢ wkrety ze stali szlachetnej, ktérych dtugosc
jest co najmniej dwa razy dtuzsza niz grubo$¢ montowanej deski. Stosowanie wkretow ze zwyktej stali moze

prowadzi¢ do przebarwienia drewna.

Niniejsze wskazowki dotyczace montazu elewacji drewnianych powstaty na podstawie naszych wieloletnich
doswiadczen. Za stosowanie sie do nich lub niestosowanie sie do nich firma nasza nie ponosi prawnej

odpowiedzialnosci.



SKROCONE WSKAZOWKI MONTAZU

(zaleca sie powierzenie montazu fachowej ekipie montazowej)

1. Deski elewacyjne przed montazem magazynowac¢ w pomieszczeniu zadaszonym w oryginalnych

opakowaniach.

2. Do konstrukeji rusztu stosowac systemowe elementy aluminiowe i/lub drewniane z drewna suchego i

struganego.

3. Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm (w przypadku uzycia wetny mineralnej

dopasowaé do dostepnych modutow wetny).

4. Pomiedzy deska elewacyjna, a warstwa docieplenia (membrang wiatroizloacyjng) zachowac¢ minimum 20 mm

pustki wentylacyjnej (pod deska elewacyjng nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza).

5. Do montazu deski elewacyjnej uzywac wkretow samo nawiercajacych ze stali nierdzewnej o dtugosci ok. 2-

2,5 razy dtuzszej niz grubos¢ montowanej deski.

6. Zaleca sie, aby odlegtos¢ pierwszej deski elewacyjnej od ziemi nie byta mniejsza niz 30 cm 7. wszedzie, gdzie

to konieczne stosowac obrobki blacharskie.

8. Montaz desek elewacyjnych przeznaczonych do montazu poziomego rozpoczynac od dotu, zawsze pidrem do

gory.

9. Szczegdlnie uwazac na miejsca, w ktorych deska moze mie¢ kontakt z wodg (rynny, parapety itp.).



